附件：


安全防护用品检测情况阶段汇总

从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 4 日，备案登记安全防
护用品的检测合同有 298 份，检测量 426 组，经检合格样品349 组，合格率 81.92%。其中以安全网检测居多，检测量 381
组，合格率 82.15%，详细情况见表 1。
表 1  安全防护用品检测情况汇总表（单位：组）

	统计项目
	安全帽
	安全网
	安全带
	合计

	检测量
	30
	381
	15
	426

	合格量
	27
	313
	9
	349

	合格率(%)
	90.00
	82.15
	60.00
	81.92



*不合格情况分析：
安全防护用品检测不合格量 77 组，其中安全网不合格量
68 组，占总量的 88.31%；安全帽不合格量 3 组，占总不合格 量的 3.90%；安全带不合格量 6 组，占总量 7.79%。
其中，安全网检测以密目式安全立网为主，占安全网检测 量 96.33%，检测参数主要涉及：耐贯穿性能、耐冲击性能和 阻燃性能。不合格参数集中在耐贯穿性能和耐冲击性能，其中 耐贯穿性能检测量 356 组，不合格量 32 组，不合格率为 8.99%；
耐冲击性能检测量 354  组， 不合格量 51  组，不合格率为 14.41%。
*在建工地检测情况：
本市在建工地 2426 个，已送检安全防护用品的工地 272 个，
其中 426 组样品分布于 16 个区，各区送检工地数及样品数详 细情况见表 2。
表 2	各区送检情况汇总表

	序号
	区县
	工地总量
	已送检工地量
	送检比率%

	1
	金山区
	93
	24
	25.81

	2
	崇明区
	139
	30
	21.58

	3
	松江区
	225
	42
	18.67

	4
	奉贤区
	189
	35
	18.52

	5
	普陀区
	55
	9
	16.36

	6
	杨浦区
	68
	11
	16.18

	7
	静安区
	64
	9
	14.06

	8
	黄浦区
	42
	5
	11.9

	9
	徐汇区
	88
	10
	11.36

	10
	虹口区
	32
	3
	9.38

	11
	浦东新区
	539
	41
	7.61

	12
	闵行区
	266
	20
	7.52

	13
	青浦区
	217
	15
	6.91

	14
	宝山区
	150
	10
	6.67

	15
	长宁区
	49
	2
	4.08




	序号
	区县
	工地总量
	已送检工地量
	送检比率%

	16
	嘉定区
	210
	6
	2.86

	
	合计
	2426
	272
	11.21


[bookmark: 结束]注：在建工地——仅指近两月内有进行混凝土抗压验收检测的工 地。
